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ANTECEDENTES 
 
 

Como parte del programa de exploración minera del Terreno del Cretáceo Inferior - Sector 
central de la Cordillera Oriental; adelantado por el Servicio Geológico del INGEOMINAS 
con el objeto de encontrar nuevas zonas potenciales para exploración de esmeraldas; se 
realizarón tres campañas de campo en las zonas mineralizadas más relevantes dentro del 
Cinturón esmeraldífero Occidental, principalmente. 
 
Las campañas de campo se llevaron a cabo entre el 6 y 10 de diciembre de 2004, 8 y 10 
de marzo de 2005, y entre el 22 de agosto y el 1 de septiembre de 2005.  Durante estos 
viajes se visitaron las minas de Muzo (Puerto Arturo Tunel 12, Tunel 9, Tunel 8; y Retorno 
2), Coscuez (Jerusalén), La Pita (Nivel D a 70 m., frentes D2 y D1; Nivel Base, Nivel a 15 
m), La Marina, La Maria, El Encanto, Peñas Blancas, localizadas en el Cinturón 
Esmeraldífero Occidental; y la mina de Chivor, en el Cinturón Esmeraldífero Oriental. 
 
El objetivo de este muestreo es conocer la mineralogía asociada a la mineralización y 
entender la relación directa con la roca encajante y los cambios que estas rocas aledañas 
pudieron haber tenido debido a los efectos de los fluidos mineralizantes. Para lograr 
conocer la mineralización y las relaciones con las rocas encajantes, gran parte del 
material de roca colectado será utilizado para diversos análisis; cuyos resultados nos 
ayudarán a entender las condiciones de formación de los depósitos, y los procesos 
posteriores que los han afectado.  
 
Este informe contiene tres partes:  
 
En su primera parte está condensada la descripción macroscópica de las muestras de 
roca colectadas durante estas tres campañas de campo.  Las muestras colectadas 
corresponden a muestras de veta mineralizada, veta de calcita y dolomita sin 
mineralización de esmeraldas, muestras de roca encajante tomadas en cercanías de la 
veta y también recolectadas en lugares alejados de la mineralización, y muestras de 
brechas. Las muestras de roca colectadas están localizadas en un mapa (ANEXO 1). 
 
En la segunda parte del informe va una tabla donde está compilado las muestras que 
fueron seleccionadas para los diversos análisis mineralógicos, geoquímicas e isotópicos 
como son: análisis de sección delgada pulida, difractometría de rayos X, inclusiones 
fluidas, isótopos estables y dataciones Ar-Ar, y por último análisis de geoquímica de rocas 
que incluyen elemento mayores, menores y trazas. 
 
En la tercera y última parte del Informe va una tabla donde están seleccionadas las 
muestras de roca a las cuales se les van a realizar secciones delgadas pulidas. 
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CAPITULO 1.   
 
 
 
 
 

DESCRIPCION DE MUESTRAS MACROSCÓPICAS 
 

 
RECOLECTADAS EN FASES DE CAMPO  

 
 

06_12_04, 08_03_05 y 22_08_05 
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MINAS DE MUZO 
 
 

DJ-65 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 12 
Afloramiento: Capas delgadas de micrita carbonosa con venillas de calcita paralela a la 
estratificación. Internamente presenta niveles milimétricos a centimétricos de Py siguiendo 
la laminación. Hay plegamiento con rellenos de calcita (relleno espacios abiertos) que se 
engruesa en las charnelas de los pliegues. 
 
Muestra mano: Micrita carbonosa con 2 tipos de Py: 1. Py euhedral de 3 mm asociada a 
venillas de calcita 2. Py diseminada microcristalina que define la laminación. Venillas de 
calcita: 1. agregados policristalinos de calcita 2. Calcita fibrosa rellenando espacios 
abiertos. Recristalización de calcita policristalina en parches y en bandas (cemento 
calcáreo) que bordea la Py. Oxidación superficial de Py a tonos rojizos. 
 
DJ-65 A 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 12 
Muestra mano: Micrita con más contenido de materia orgánica que la DJ-65, con dos tipos 
de Py, una Py diseminada laminada y Py euhedral con pátina rojiza. 
 
DJ-65 B 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 12 
Muestra mano: Mica verde? o sulfato? Asociada a la calcita y Py euhedral en bandas. 
 
DJ-65 C 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 12 
Muestra mano: Micrita carbonosa masiva con Py muy fina diseminada, con algunos 
granos de Qzo (<1%). 
 
DJ-66 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 12 
Muestra mano: Lodolita calcárea con láminas de Py y calcita paralela a la estratificación. 
Py microcristalina anhedral. 
 
DJ-67 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 9 
Muestra mano: Veta de calcita: Hay dos tipos de calcita: 1. masiva en cristales 
romboédricos de color blanco lechoso. 2. calcita prismática que crece en espacios 
abiertos de color blanco hialino. 
 
DJ-67 A 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 9 
Muestra mano: Limolita calcárea carbonosa. 
 
DJ-68 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 9  
Veta constituida por calcita romboédrica de color blanco lechoso, dolomita y óxidos de 
cal? (amarillento). 
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DJ-68 A 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 9  
Muestra mano: Lodolita carbonosa levemente calcárea en capas delgadas con laminación 
interna plano paralela y recristalización de calcita prismática en zonas de fractura. 
 
DJ-68 B 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 9  
Muestra mano: Lodolita carbonosa-calcárea con desarrollo de planos de cizalla donde se 
alcanza a madurar la materia orgánica, venas de calcita fibrosa con Py bordeando hacia 
el centro (agregado policristalino). 
 
DJ-70 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 8 
Muestra mano: Arenita carbonosa de grano muy fino, no efervece, con cemento silíceo?, 
con superficies brillantes de madurez de materia orgánica y Py diseminada. 
 
DJ-71 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 8 
Muestra mano: Mica verde. 
 
DJ-72 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 8 
Muestra mano: Lodolita silícea carbonosa con vena de calcita fibrosa. Desarrollo de fallas 
y estrías verticales. Las fallas afectan las venas de calcita (la deformación es post-vena 
de calcita). 
 
DJ-73 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 8 
Fragmento de brecha: aglomerado de tamaño arena media constituido por: granos Ab?, 
dolomita?, Py euhedral cementado por material calcáreo, levemente caolinitizado. 

 
 



� � �

DJ-74 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 8 
Fragmento de brecha: aglomerado de color habano constituido por cristales de calcita, 
Qzo bipiramidal, Py euhedral, en matriz caolinítica? (arcillosa). El Qzo forma una textura 
de agregados de cristales elongados con intercrecimiento radiado. 

 
 
DJ-74 B 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 8 
Muestra mano: Micrita carbonosa en capas delgadas con láminas de Py y calcita 
paralelas a laminación de la roca. 
 
DJ-75 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 8 
Muestra mano: Agregado masivo de calcita dentro de la roca micrítica. Calcita asociada a 
aglomerado tamaño arena medio, constituido por: Qzo, fragmentos de calcita, fragmentos 
de roca caja, en matriz arcillosa amarillenta. 
 
DJ-76 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 8 
Muestra mano: Mica verde. 
 
DJ-78 
Mina Muzo - Retorno 2 
Fragmento de brecha: brecha de falla constituida por fragmentos angulosos de roca 
completamente silicificada (chert) con laminación definida por diferencia de color y 
recristalización desde habano a gris, algunos fragmentos de roca caolinitizados (illita?), 
fragmentos de roca con Py completamente oxidada (hematizada), mica verde, fluorita en 
poca cantidad, Qzo, en matriz carbonosa de tamaño arcilla. 
 
DJ-78 A 
Mina Muzo - Retorno 2 
Muestra mano: Lodolita carbonosa-calcárea en capas delgadas paralelas con calcita 
laminar entre las capas, relleno de calcita entre fracturas, ligeramente físil, con > cantidad 
de materia orgánica en algunas superficies externas. Recristalización de yeso secundario 
acicular sobre superficies carbonosas. 
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DJ-79 
Mina Muzo - Retorno 2 
Fragmento de brecha: color habano, friable, granular, constituido por feldespatos 
alterados a arcilla (90%), Py (piritohedros), fluorita y calcita en (10%). 
 
DJ-80 
Mina Muzo - Retorno 2 
Muestra mano: Carbonato superficial en la roca en forma botroidal con un tono azuloso. 
 
DJ-81 
Mina Muzo - Retorno 2 
Veta: constituida por calcita y dolomita. 
 
DJ-83 
Mina Muzo - Retorno 2 
Veta: constituida por calcita y Py. Presencia de 2 tipos de Py: 1. deformada 2. euhedral 
dentro de calcita. La Py rellena espacios abiertos. 
 
DJ-84 
Mina Muzo - Retorno 2 
Muestra mano: Lodolita carbonosa-calcárea con venillas de calcita y Py siguiendo la 
laminación. La Py esta oxidada. 
 
DJ-84 A 
Mina Muzo - Retorno 2 
Muestra mano: Lodolita carbonosa-calcárea con venillas de calcita y Py siguiendo la 
laminación. La Py esta oxidada. 

 
 
DJ-84 B 
Mina Muzo - Retorno 2 
Muestra mano: Agregado granular de calcita recristalizada (esparita), cementado por 
calcita, Py euhedral diseminada en la roca, dolomita?. Presencia de calcita dodecaédrica 
recristalizada a los bordes en fracturas. 
 
DJ-84 C 
Mina Muzo-Puerto. Arturo-Túnel 8 
Brecha: constituida por: cristales de calcita, monocristalina de 6 cm. y microcrostalina 
euhedral, carbonato masivo en una matriz fina rica en materia orgánica algo calcárea. 
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DJ-86 
Carretera Muzo-Coscuéz. Sitio Miusa 
Muestra mano: Nódulos con núcleo de Py microcristalina y oxidación hacia el borde de 
Hm- Go. Py fresca. El nódulo no efervece. 
 
 

MINA LA PITA 
 

DJ-87 
Muestra mano: Lodolita carbonosa, cementada, con Py deformada (forma calcos en roca) 
con venas milimétricas de dolomita que corta la estratificación. La Py puede ser 
singenética. Respaldo de veta: constituido por calcita y morralla. 

 
 
DJ-87 A 
Veta: constituida por cristales prismáticos de calcita (90%), dolomita y Py (10%). 
 
DJ-87 B 
Brecha: Constituida por fragmentos de roca angulosos de color habano claro, de roca 
recristalizada bandeada (parece esparita), con Py octaédrica. En la misma roca en 
espacios abiertos hay recristalización de calcita prismática, Py octaédrica y Qzo? En una 
matriz constituida por material carbonáceo muy fino (oscuro), feldespato alterado a arcilla, 
calcita y Py. 
 
DJ-87 C 
Fragmento de brecha: fragmento de veta con dolomita principalmente y calcita. 

 
 
DJ-88 
Veta productiva: constituida por cristales prismáticos de dolomita, Py. La dolomita fina, al 
contacto con roca caja, es mas fina. 
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DJ-89 
Fragmento de brecha: roca recristalizada laminada (esparita), con Py, mineral verde? 
Oscuro muy fino, láminas diminutas de materia orgánica, con bandas milimétricas 
distinguibles por el color desde amarillas a tonos de grises. 

    
 
DJ-90 
Muestra mano: Esparita gris clara, Py euhedral, con bandeamiento por color. 
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DJ-90 A 
Muestra contacto entre zona albitizada y roca encajante en contacto irregular. Zona 
albitizada: agregado policristalino de calcita, albita alterada? a arcillas (illita? o caolinita?), 
Py euhedral diseminada, cemento calcáreo (porción habana), fluorita?. Roca encajante: 
lodolita carbonosa no calcárea. 

 
 
DJ-90 B 
Fragmento de brecha: agregado granular de grano grueso de calcita subhedral 
cementada, con Py euhedral diseminada. Núcleo fresco y borde con óxidos de hierro. 
 
DJ-90 C 
Zona de brecha: Aglomerado de calcita con abundante materia orgánica, Py euhedral 
diseminada, calcita y Py, recristalización. Fragmentos de Ab alterada diseminada. 
 
DJ-91 
Fragmento de Brecha: Aglomerado microcristalino de color habano constituido por arcillas 
(illita, caolinita). 
 
DJ-91 B 
Fragmento de Brecha: Aglomerado microcristalino friable, constituido por arcillas (illita, 
caolinita). 
 
DJ-92 
Veta: agregado policristalino de calcita romboédrica blanco lechosa. 
 
DJ-94 
Muestra mano: limolita calcárea, carbonosa, parcialmente silicificada, físil. Fracturamiento 
y relleno de calcita. 
 
DJ-95 
Muestra mano: Lodolita calcárea levemente carbonosa, masiva, con cristales de Py 
euhedral (>1mm) embebidos en la roca. Py diseminada en zonas de fracturas y 
disolución. Py diseminada localmente. 
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DJ-96 
Muestra contacto entre brecha y roca caja con una fracción enriquecida en Ab y Py. Zona 
de transición entre brecha y roca: fragmentos angulosos de lodolita calcárea-carbonosa, 
cementada por Ab, Py, morralla y venillas de calcita, con una parte enriquecida Ab, Py.  
 
DJ-97 
Pirita en agregados policristalinos, friable, parcialmente oxidada, en matriz Ab?, Py de 
zona de Brecha. 
 
DJ-98 B 
Muestra mano: Lodolita silícea, carbonosa en láminas plano paralelas, con cristales de Py 
euhedral recristalizados y nódulos perturbando la estratificación. Py en cristales 
anhedrales asociada a dolomita, distribuidos irregularmente en la roca. Láminas de yeso 
interestratificadas entre las capas (de origen secundario). 

 
 
DJ-98 A 
Agregados policristalinos de Py y dolomita rellenando fracturas en roca. Yeso secundario 
acicular entre fracturas. 
 
DJ-98 C 
Py aislada (piritohedro). Py singenética nodular y euhedral. 
 
DJ-99 
Muestra mano: Lodolita carbonosa silicificada en capas muy delgadas plano paralelas, 
ligeramente físil. Con cristales de Py nodular > 1cm. Py diseminada bordeada por 
dolomita, multifracturada y parcialmente oxidada. Yeso acicular secundario entre capas y 
calcita re-precipita en fracturas. 
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DJ-100 
Muestra de veta y roca encajante. Veta: dolomita euhedral masiva con materia orgánica. 
Roca encajante: lodolita silicificada con cemento carbonático con fragmentos de Py 
nodular multicristalino en núcleo y borde de dolomita. 

 
 
DJ-101 
Respaldo de veta: Lodolita carbonosa con Py diseminada y relleno de venillas con Ab?. 
Py microcristalina euhedral. En venillas yeso secundario en planos de estratificación. 
Ligeramente físil. 
 
DJ-102 
Muestra mano: Lodolita carbonosa silicificada con cemento calcáreo, masiva y 
multifracturada, con Py diseminada. Relleno de fracturas por dolomita y Py subhedral. 
 
DJ-103 
Veta: espesor 5 cm., agregado policristalino de dolomita en contacto neto con roca caja, 
con fragmentos de roca angulosos embebidos en la veta y diminutas partículas de materia 
orgánica. Roca caja: Lodolita carbonosa silicificada, multifracturada, con rellenos de 
dolomita y Py. 
 
DJ-104 
Muestra mano: Lodolita carbonosa con cemento calcáreo con menos deformación, con 
fracturas irregulares y diminutas venillas de dolomita y Py. 
 
DJ-105 
Veta: agregado policristalino de dolomita y calcita, algo de Py y morralla 
 
DJ-106 
Muestra mano: Lodolita carbonosa, silicificada con cemento calcáreo, laminación plano 
paralela, con agregados nodulares de Py bordeados por dolomita. Fracturas diminutas 
irregulares rellenas dolomita. 
 
DJ-107 
Muestra mano: Lodolita carbonosa, calcárea y silicificada, laminada con bandas cm. 
paralelas a la estratificación de Py y dolomita. Carbonato en láminas milimétricas. 
Recristalizado en planos de estratificación. 
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DJ- 59 
Vena de Calcita. 
 
DJ-60 
Vena de calcita fibrosa. Veta: constituida por Calcita, Py y morralla en contacto irregular 
con la roca encajante. Roca: Lodolita carbonosa, levemente calcárea, masiva, con 
nódulos de Py y Py diseminada. La roca cerca de la veta es masiva no estratificada. 
 
DJ-61 A 
Brecha: constituida por fragmentos de roca reemplazados por calcita, albita y pirita de 
manera irregular. En fragmentos de roca mejor preservados, hay maduración de materia 
orgánica. Fragmentos de roca encajante embebidos en la matriz de la brecha. Hay 
procesos de disolución y re-emplazamiento. Py euhedral dentro brecha. 

 
 
DJ-61 B 
Muestra mano: Micrita carbonosa, silicificada? Con venillas milimétricas. De calcita 
irregulares que cortan la estratificación. Otras venillas de calcita fibrosa siguen la 
estratificación y tienen nódulos de Py centimétricos. (orientados según la estratificación), 
con borde de reacción de calcita. 

 
 
DJ-62 B 
Brecha: fragmentos más pequeños de feldespato caolinitizado, roca recristalizada de 
calcita y Py, en una matriz fina arcillosa de color gris con Py diseminada. Madurez de la 
materia orgánica. 
 
DJ-62 A 
Agregados granulares compuestos de calcita, Py, y aglomerados constituidos por 
plagioclasa alterada (caolín) con Py diseminada euhedral y oxidada de la roca primaria y 
materia orgánica. 
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DJ-62 C 
Roca encajante: Lodolita calcárea carbonosa con venillas discontinuas e irregulares 
(plegadas) de calcita y Py, presencia de Py nodular formando calcos en la roca. 

 
 

MINA LA MARINA 
 
DJ-108 
Brecha diferente: constituida por fragmentos angulosos de roca caja, cementada por una 
matriz cristalina de calcita, dolomita, Ab y Qzo? (similar a la mineralogía y textura de la 
veta).  
Roca caja: lodolita carbonosa silicificada con Py diseminada). 

 
 
DJ-109 
Brecha diferente: constituida por fragmentos angulosos de roca, en una matriz 
conformada por cristales de calcita y dolomita euhedrales, grandes cantidades de Py y 
algo de Fd. 
Roca: micrita gris con Py diseminada euhedral. Al respaldo hay veta con calcita y Py. 
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DJ-110 
Fragmentos angulosos de esparita muy fina con Py en una matriz de roca completamente 
recristalizadas por cristales piramidales de calcita, plagioclasa y Py. La Py es fresca 
dodecaédrica; también hay algo de Py oxidada. 
 
DJ-111 
Roca: roca recristalizada a esparita bandeada habana clara con Py diseminada, que 
tiende a seguir el bandeamiento que no es plano paralelo (plegamiento). No se descarta 
el contenido de Pg? Asociada a la calcita. Se observa una porción de roca original 
preservada (micrita gris). 

 
 
DJ-112 A 
Roca caja de veta de calcita fibrosa: Limolita carbonosa levemente calcárea de color gris 
oscuro con maduración de materia orgánica. En las fracturas hay acumulación de 
carbonato y cristalización de Py. Presenta venillas de medio cm. Rellenas de calcita y 
dolomita, esta última teñida de óxidos de Fe de la Py. 
 
DJ-112 
Vena de calcita fibrosa: La calcita es cristalina alargada, no es completamente 
perpendicular a las paredes de la vena. En la mitad de la vena hay un hilo de materia 
orgánica que marca la separación del crecimiento de los cristales de las paredes al 
centro. 
 
DJ-113 
Muestra mano: Micrita carbonosa con algo de Py? y Py, con desarrollo de cristales de 
calcita (redepositados) en espacios abiertos a manera de grieta. 
 
DJ-114 
Veta: constituida por megacristales de dolomita euhedrales, hacia el contacto con la roca 
caja hay una delgada capa de cristales milimétricos de apatito.  
Roca encajante: limolita silícea con Py diseminada. 
 
DJ-115 
Bolsón de calcita: color amarillo verdoso. 
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DJ-115 A 
Mica verde: Cristaliza en unos planos asociados a fracturamiento de la roca con desarrollo 
de estrías. 
 
DJ-116 
Veta: al respaldo sobre la roca encajante, en una banda de 1 cm., cristaliza apatito 
euhedral milimétrico, blanco; con intercrecimiento de otro apatito hexagonal rosado 
(fluorapatito?) en agregados policristalinos con tamaños hasta de 1 cm. Desarrollo de 
megacristales de calcita, romboédrica de color verde amarillosa hacia el borde de la veta. 

 
 
DJ-116 A 
Veta: al respaldo sobre la roca encajante, en una banda de 1 cm., cristaliza apatito 
euhedral milimétrico, blanco; con intercrecimiento de otro apatito hexagonal rosado 
(fluorapatito?) en agregados policristalinos con tamaños hasta de 1 cm. Desarrollo de 
megacristales de calcita, romboédrica de color verde amarillosa hacia el borde de la veta. 
 
DJ-117 
Mica: color gris plata en agregados aciculares alargados, semejante al asbesto. 
 
DJ-118 
Veta: Barita amarilla que cristaliza en grietas abiertas. 
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DJ-119 
Nódulos de pirita singenética en micrita carbonosa. 
 
DJ-120 
Lodolita silícea, carbonosa con vetas centimétricas. Distribuidas irregularmente, donde 
cristaliza Qzo? y mica verde. 

 
 
DJ-121 
Veta: agregados policristalinos de dolomita. Roca caja: Limolita silícea, no efervece. 
 
DJ-122 
Veta: Constituida por una banda milimétrica. Recristalizada, sobre la roca caja, de apatito 
blanco fino y posterior desarrollo de cristales euhedrales de calcita de color amarillo 
verdoso. Roca caja: Lodolita silícea levemente calcárea con Py diseminada. 
 
 

MINA DE JERUSALEN 
 
DJ-123 B 
Brecha de falla: fragmentos muy pequeños de feldespato alterado en una matriz rica en 
materia orgánica negra con calcita y Py euhedral. Fragmentos granulares. La matriz es 
especialmente materia orgánica. 
 
DJ-123 A 
Fragmento de brecha: Corresponde a Feldespato alterado, laminado de color habano 
claro. Se reconoce feldespato (fresco?), Py diseminada. 
 
DJ-123 (fragmento) 
Fragmento de brecha: fragmento de esparita habana, laminada y con Py siguiendo los 
planos de laminación que es ondulada o deformada. Py euhedral fresca, dodecaédrica. 
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DJ-124 
Veta: No muy espesa. Constituida por cristales masivos y algunos romboédricos de calcita 
de color blanco lechoso, presenta fragmentos angulosos de la roca caja que corresponde 
a micrita carbonosa con Py (deformada y oxidada de gran tamaño). 

 
 
DJ-124 A 
Roca caja: micrita carbonosa, gris oscura, en capas delgadas con intercalaciones de 
venillas paralelas a la estratificación de calcita fibrosa; aunque las venillas siguen la 
estratificación están levemente ondulosas. La calcita fibrosa crece desde las paredes 
hacia el centro dejando un hilo de la roca en la mitad de la venilla. La Py esta en 
piritohedros y agregados, estos últimos se concentran en las venillas cerca al respaldo de 
la roca. La Py presenta una pátina rojiza superficial. Cristales de yeso secundario crecen 
por los planos de fracturas. 
 
DJ-124 B 
Fragmento de brecha: Agregado irregular redondeado, constituido por fragmentos 
irregulares y parches de Fd. Alterado (caolín) y parches de calcita que reemplaza una 
roca micrítica. Muchos fragmentos están completamente mezclados con la roca gris. 
 
DJ-126 
Roca caja de veta: constituida por fragmentos de roca y porciones de veta de calcita. 
Roca caja tiene textura brechoide con fragmentos angulosos irregulares de micrita 
carbonosa bordeados y embebidos por venas irregulares que se amplían en algunos 
sectores de calcita desde masiva hasta cristalina. Algunas vetillas tienen calcita fibrosa. 
En espacios abiertos cristaliza apatito hexagonal blanco. 
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DJ-126 A 
Gajo 2 
Veta: Constituida por calcita. Al respaldo de la roca caja la calcita es acicular y después 
crece como cristales alargados de color blanco lechoso que al final cristalizan 
euhedralmente y adquieren un tono traslucido amarillento. 
 
DJ-127 
Frente 2 
Fragmento de roca: fragmento de roca alterada hidrotermalmente hace parte de brecha. 
La transformación es progresiva, es paralela a la estratificación primaria de la roca (micrita 
carbonosa). La alteración va desde micrita, Fd alterado, esparita con Py, esparita con Py 
diseminada, calcita-Py-Qzo? en espacio abierto, a micrita gris. En una diaclasa abierta 
cristaliza apatito. 

 
 

 
COSCUEZ PARTE ALTA DEL CERRO 

 
DJ-128 
Veta rellenando fractura con aspecto brechoide: Constituida por cristales euhedrales, 
romboédricos, y cuarzo en agregados policristalinos anhedrales. Multifracturada. Óxidos 
de Fe como producto de oxidación de Py. 
 
DJ-129 
Lodolita calcárea gris clara, laminada con laminación plana paralela ondulosa. Paralelo a 
los planos de laminación se forman óxidos amarillosos. Hay recristalización en vetas 
paralelas a la laminación de calcita fibrosa y mica verde (en muy poca cantidad). 
 
DJ-130 
Brecha: Aglomerado de calcita, Py granular y en menor proporción apatito aglomerado por 
micrita carbonosa en zona de brecha. 
 
DJ-131 
Capa de caolinita. La roca es lodolita calcárea con recristalización de calcita. Es = DJ-129 
pero el material es blancuzco (caolín?) con materia orgánica diseminada y microcristalina. 
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MINA PEÑAS BLANCAS 
 
DJ-133 
Veta: Calcita euhedral, romboédrica de color blanco lechoso con porciones teñidas de 
óxidos de Fe. 
 
DJ-134 
Roca encajante: Arenita lodosa, de color gris, masiva, con fracturamiento irregular y 
superficies de oxidación. 
 
DJ-135 
Veta: conformada por calcita macrocristalina euhedral, cuarzo hialino subhedral y 
euhedral; con fragmentos de roca silícea, con cemento calcáreo y óxidos de Fe. 
 
DJ-136 
Caliza masiva, micrítica con fracturamiento recto y relleno de calcita en fracturas, 
irregulares y planos de fractura en venillas delgadas. 
 
DJ-136 A 
Caliza micrítica multifracturada, rellena y cementada por venillas de calcita euhedral y 
agregados policristalinos de calcita gris oscura. Recristalización de calcita blanca hialina 
en espacios abiertos. 
 
DJ-136 B 
Caliza micrítica gris clara, masiva, con fracturamiento irregular. Relleno de fracturas con 
láminas delgadas de calcita. Oxidación selectiva de color ocre. 
 
DJ-137 
Veta: Qzo. Lechoso en agregado policristalino multifracturado y calcita blanca lechosa y 
amarillenta en agregados policristalinos euhedrales. Óxidos de Fe distribuidos 
irregularmente en la veta y especialmente en el contacto con la roca encajante formando 
bandas de color café claro, posible recristalización de siderita? 
Roca caja: caliza micrítica oxidada. 
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DJ-138 
Caliza micrítica con zonación de óxidos de Fe y relleno de fracturas con calcita fibrosa 
sobre capa de Qzo delgada. La veta es diferente de acuerdo al color de la roca, cuando la 
micrita es gris sólo cristaliza calcita blanca lechosa masiva con crecimiento de cristales 
del borde al centro, cuando la micrita está oxidada la veta es mas espesa con zonación 
del respaldo hacia el centro, de: Qzo, calcita limpia y borde de calcita oxidada. 

 
 

 
MINA EL ENCANTO 

 
DJ-140 
Veta: 6-8 cm., corta otra veta relacionada con brecha de bitumen. Constituida por 
agregados policristalinos de calcita euhedral, blanca lechosa, en contacto con la roca 
caja, con fragmentos embebidos de roca caja, cristaliza Qzo fino blanco hialino. 
Localmente la calcita tiende a ser fibrosa con materia orgánica segregada de la roca y 
aspecto bandeado. 
 
DJ-140 A 
Veta con brecha bitumen: fragmentos angulosos de materia orgánica (bitumen) en una 
matriz de calcita en agregados policristalinos blanco lechoso, con algo de mica verde. 

 
 
DJ-140 B 
Limolita calcárea, carbonosa, silicificada?, físil. Venillas regulares, rectas micrométricas de 
calcita. Superficies de materia orgánica en cercanías a la veta. 
 
DJ-141 
Nódulos de pirita singenética en roca. La Py es microcristalina con diminutos fragmentos 
de roca caja. 
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MINA LA MARIA 
 

DJ-142 
Nódulos dentro de lodolita calcárea. Posibles icnofósiles recristalizado a un agregado 
brechoide de materia orgánica en fragmentos angulares (bitumen), calcita, pirita en 
nódulos y recristalizada en enrejado bordeando los fragmentos de materia orgánica. 

 
 
DJ-142 A 
Lodolita de color café claro meteorizado con pátinas de óxidos de Fe, físil, no efervece. 
 
DJ-143 
Veta: Calcita en agregados granulares, anhedral, deformada. Hacia el centro cristaliza 
apatito euhedral con pequeños fragmentos de roca (zona de relleno). La calcita esta 
multifracturada. 
 
DJ-143 A 
Roca caja: lodolita carbonosa, levemente calcárea, masiva, con venillas milimétricas.de 
calcita y Py diseminada. 
 
DJ-144 
Brecha: Agregados granulares de calcita, feldespato alterado (Caolín) y fragmentos de 
roca con Py diseminada, calcita y aglomerado ricos en materia orgánica, apatito. 
 
DJ-144 A 
Porción de Veta dentro de la Brecha: Constituida por calcita y dolomita. 
 
DJ-144 B 
Fragmento de Brecha: fragmento de roca donde se reconoce laminación plano paralela de 
la roca original, color blanco tiza, constituida por: calcita (90%), Ab y dolomita (10%). 
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MUESTRAS COMPRADAS Y/O REGALADAS 
 

DJ-145 
Mina Peñas Blancas 

�
�
DJ-146 
Mina Jerusalén 

�
�
DJ-147�
Mina La pita 

�



� �� �

DJ-148�
Mina Chivor 

 
�
DJ- 60 
Mina La pita (D) 

�
�

MUESTRAS DE CHIVOR RECOLECTADAS DE BOCAMINA, MUESTR AS MINA DE 
MUZO Y OTRAS�

 
 

DMA-1733 A 
Bocamina Chivor 
Roca estromatolítica bandeada 

�
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DMA-1733 B �
Bocamina Chivor 
Roca silicificada con respaldo de veta dolomítica. 

�
�
DMA-1733 C 
Bocamina Chivor 
Roca estromatolítica bandeada con estructura de ojo de pájaro. 

�
�
DMA-1733 D 
Bocamina Chivor 
Roca estromatolítica bandeada con niveles de Py oxidada y bandas grises y habanas 
silicificadas y niveles de materia orgánica. 

�
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DMA-1760 B �
Bocamina Chivor 
Veta: calcita, Py en cristales muy grandes y al respaldo parece la roca estromatolítica. 

�
�
DMA-1869 
Bocamina Chivor 
Roca caja: Micrita con respaldo de veta de calcita y morralla. 

�
�
DMA-1745 
Túnel de Chivor 

�
�
�
�
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DMA-1756�
Peñas Blancas 
Veta: calcita y morralla 

�
�
DMA-1752 A 
Mina La Pita, Nivel D 
Caliza bandeada con bandas blanco amarillosas y grises. En las bandas amarillentas hay 
fragmentos alargados de materia orgánica dentro de una matriz arcillosa calcárea. 
 
DMA-1752 B 
Muzo - Túnel 9 
Caliza bandeada con bandas grises de caliza esparítica y Py bandeada. Las bandas 
amarillentas están constituidas por cristales alargados de Qzo? y apatito? En una matriz 
arcillosa calcárea. 
 
DMA-1683 A 
Muzo - Corte El Repollal 
Bloque rodado similar a las rocas de Chivor. Caliza bandeada con niveles más finos de 
material calcáreo y Py siguiendo la laminación.  La laminación esta interrumpida por 
formas ovaladas con cristales de calcita, materia orgánica y Py. En zona de fractura 
cristaliza apatito? 

 
 
 


